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INFORMATIVO TECNICO

Uso Inadequado - Problemas mais comuns

Infelizmente, ainda é possivel constatar algumas pessoas que ignoram
todas as recomendagfes de seguranca, talvez até por desconhecimento, e
se expondo desnecessariamente a uma condi¢cao de extremo risco.

Abaixo temos alguns exemplos e situagfes de uso inadequado ou auséncia
dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), contrariando o que
determina a ABNT NBR 15230 e a NR6.

Situacdo inadequada aonde o
operador esta realizando o servigo
de desbaste com disco abrasivo e
utilizando como EPI uma mascara
de solda e uma luva
desproporcional ao equipamento
(maquina utilizada).

Situacdo totalmente errada aonde o
operador esta totalmente
desprotegido e sem nenhum tipo de
EPI.

Recomendacdes Basicas de Seguranca

Verifique sempre antes do inicio de qualquer operacdo com discos

abrasivos:

- Se a maquina é adequada para operacao e se apresenta boas
condi¢cbes de manutencéo ;

- Se arotacao (RPM) da maquina € compativel com a do disco de corte
ou desbaste a ser utilizado;

- Se os flanges estdo adequados, quanto a
planicidade/limpeza/dimensdes/rebaixo;

- Capa de protecdo adequada e devidamente ajustada;

- EPI's corretos e indicados para operacéo a ser executada.

* Em caso de duvidas consulte a Norma ABNT NBR 15230.
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