














Diamante Aplicação

Mín. Máx.

212 250 D 251

180 212 D 213

150 180 D 181

125 150 D 151

106 125 D 126

90 106 D 107

75 90 D 91

63 75 D 76

53 63 D 64

45 53 D 54

38 45 D 46

30 40 D 41

32 38 D 39

22 36 D 37

25 32 D 33

20 30 D 31

15 25 D 26

12 22 D 23

10 20 D 21

8 15 D 16

6 12 D 13

6 10 D 11

4 8 D 9

3 6 D 7

1 5 D 6

2 4 D 5

0.5 3 D 4

1 2 D 3

0 1 D 2

MicrOmetro (µm)

Desbaste

Semi-

desbaste

Acabamento

Polimento

A afiação é uma operação 

de acabamento e 

polimento. Pensando 

nisso, especifica-se para o 

rebolo GEDiamond
os tamanhos de grãos 

destacados em verde

(grãos finos e superfinos)








